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MAXILAN BITUFLEX 1K CLASSIC

Jednosktadnikowa, grubowarstwowa powtoka bitumiczna modyfikowana polimerami, zawie-
rajaca polistyren (PMBC) do uszczelnien fundamentéw zgodnie zEN 15814 i DIN 18533.

Powtoka do stosowania na fundamentach, scianach piwnic, wszystkich znanych podtozach mineralnych.

Chroni w sposéb trwaty wg DIN 18533, cz. 3 elementy budowlane, stykajace sie z gruntem w zakresie nastepujacych klas ekspozycji na
wode: W1-E (wilgo¢ gruntowa i woda nie napierajaca), W3-E (woda nie napierajaca na stropodachach w gruncie) i W4-E (woda
rozbryzgowa i wilgo¢ gruntowa przy podstawie $ciany).
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magazynowanie do 12 miesiecy w dodatnich temperaturach *

DANE TECHNICZNE

Gestosc ok. 0,68 kg/L
Skurcz materiatu ok.19 %
Catkowite zwigzanie powtoki ok.4 dni **
Odpornosé na deszcz po ok. 5 godz.
Temperatura aplikacji od +5 do +30 stopni
Wielkos¢ pojemnikow 10Li30L
ZUZYCIE MATERIARU ***
Klasa Minim.alna grt..uboéé. Grlfboéé . e
powtoki po zwigzaniu mokrej powtoki
W1-E 3mm 3,7 mm 3,7 L/m?
W3-E 4mm 5mm 5L/m?
W4-E 3mm 3,7 mm 3,7 L/m?
Warstwa wierzchnia 1-2 L/m?

W1-E (wilgo¢ gruntowa i woda nie napierajaca) W3-E (woda nie napierajaca na stropach pokrytych ziemia) = W4-E (wilgo¢ gruntowa u podstawy fundamentu i woda rozpryskowa)
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ suche, nosne, odttuszczone. Ostre krawedzie nalezy zniwelowaé. Narozniki wewnetrzne
i wszystkie pustki nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac
preparatem MAXILAN BITUFLEX G (zuzycie 0,2 L/m?).

APLIKACJA

MAXILAN BITUFLEX 1K CLASSIC jest gotowy do uzycia po otwarciu opakowania. Aplikacja zalecana
w minimum dwdéch warstwach. Materiat nalezy nanosic¢ za pomocg pacy lub natrysku bezpowietrznego. Druga
warstwe nalezy naktadac po zwigzaniu pierwszej w stopniu uniemozliwiajgcym jej uszkodzenie. Przy budowaniu
warstwy hydroizolacji zgodnej z DIN 18533 czes$¢ 3, nalezy zastosowac wktadke wzmacniajaca.

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg bezposrednio po uzyciu.

DODATKOWE INFORMACIE

Wymagana minimalna grubos$¢ powtoki po zwigzaniu musi by¢ zachowana na catym obszarze roboczym.
Grubos$¢ mokrej powtoki nie moze by¢ przekroczona o wiecej niz 100% w zadnym miejscu. Podczas przerw
w pracy powtoka musi by¢ ,zeskrobana do zera” i nie moze konczy¢ sie ,w” i ,na” narozniku.

Powtoka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona zgodnie z DIN 18533 cze$¢ 1. Jezeli gotowa powtoka
MAXILAN BITUFLEX 1K CLASSIC bedzie eksponowana i narazona na bezposredni kontakt z warunkami
atmosferycznymi nalezy jg pokry¢ warstwa zabezpieczajaca.

Weryfikacja grubosci odbywa sie na mokrej warstwie zgodnie z DIN 18195 dodatek 2. Test nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z DIN 18533 cze$¢ 3. Powtoka musi w pewnym miejscu by¢ wyprowadzona poza obszar roboczy
na dtugos¢ ok. 15 cm. Po zwigzaniu nalezy przeprowadzi¢ test niszczacy. Wyniki testéw grubosci, wigzania
i przyczepnosci nalezy udokumentowac zgodnie z DIN 18533 cze$¢ 3, w formie protokotu.

* Przechowywac w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamknietych opakowaniach z dala od Zrédet ciepta.
Chronic przed wilgocia i nadmiernym nastonecznieniem. Najlepsza temperatura do przechowywania to od +5°C do +30°C.

** Czas wigzania powtoki moze sie réznic w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych.

* Zuzycie materiatu moze sie zwiekszy¢ w zaleznosci od stopnia chtonnosci i chropowatosci podtoza.
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