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MAXILAN FLOOR PROTECT PRIMER W

Dwukomponentowa, bezbarwna zywica epoksydowa o niskiej lepkosci.

Preparat przeznaczony do zagruntowania podtozy mineralnych jako podktad pod systemy epoksydowe
i poliuretanowe, réwniez jako spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychéw zywicznych. Moze
zostac zastosowany jako impregnacja i wzmocnienie wszystkich typoéw podtozy mineralnych. Zalecana do
gruntowania mokrych podtozy o wilgotnosci powierzchniowej podtoza do 15%.
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CHARAKTERYSTYKA

bardzo wysoka przyczepnos¢

dobra penetracja podtozy mineralnych
wtasciwosci hydrofobowe

dobre parametry mechaniczne
tatwos¢ aplikacji

mrozoodpornosc

uniwersalnos¢ zastosowan

przechowywanie do 12 miesiecy w dodatnich temperaturach *

DANE TECHNICZNE

Zuzycie min. 0,4 kg/m?****
Czas wigzania ok. 12 godzin **
Czas zycia po zmieszaniu ok. 30 minut

Gestosé (wg PN EN ISO 1675) 0,99 - 1,2 g/cm®

Twardosé po zwigzaniu 80 ShD
Temperatura aplikacji od +10°Cdo +25°C
Atest higieniczny spetnia
Wielkos$¢ opakowan 20 kg, 5 kg

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ suche, nosne, odttuszczone i oczyszczone mechanicznie, np. przez Srutowanie, szlifowanie lub
frezowanie co otworzy pory w betonie. Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos$¢ na Sciskanie (min. 25
N/mm?) a proba ,,pull off” nie powinna dac¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm? Maksymalna wilgotnos$¢ posadzki powinna
wynosic¢ 15%, temperatura min. 3°C powyzej punktu rosy a wzgledna wilgotno$¢ powietrza maksymalnie 75%.
Zawsze zalecane jest przeprowadzenie proby przyczepnosci.
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APLIKACJA

MAXILAN FLOOR PROTECT PRIMER W po wymieszaniu jest gotowy do uzycia. W tym celu komponent A i B
nalezy wymieszaé¢ w odpowiednich proporcjach mieszadtem wolnoobrotowym (300-400 obr/min) do czasu
osiagniecia jednorodnej konsystencji, nie krécej niz 3 minuty. Mozna do wymieszanych sktadnikéw A i B zywicy
mozna dodac piasek kwarcowy, jezeli jest to wymagane i mieszaé przez nastepne 2 minuty az do uzyskania jedno-
rodnej mieszaniny. Po wymieszaniu, podktad nalezy natozy¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca
watka lub pedzla zgodnie ze sztuka malarska lub pacg metalowa w przypadku masy z piaskiem kwarcowym.
Chronic¢ swiezo natozony podktad przed wilgocia. Po skonczonej pracy narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢
acetonem lub ksylenem. Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usunac tylko mechanicznie.

DODATKOWE INFORMACJE

Wylewki, zaprawy, ptyty, konstrukcje betonowe przed natozeniem produktéow MAXILAN FLOOR PROTECT
muszg byc¢ catkowicie zwigzane bez resztek wody technicznej (zarobowej). Przy wszystkich pracach z zywicami
nalezy stosowac ubrania, rekawice i okulary ochronne. Przy pracy oraz w czasie wysychania, nalezy zapewnic
odpo- wiednig wentylacje. W przypadku koniecznosci ogrzewania powietrza uzywac tylko nagrzewnic elektry-
cznych. Przy pracy nie nalezy spawac i nie zbliza¢ zrédet otwartego ognia. Lampy oswietleniowe uzywac
z odpowiednimi zabezpieczeniami. Szczegétowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, a takze dane
dotyczace ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu itp. dostepne s w Karcie Charakterystyki. Nie
dopuszcza¢ do kontaktu zywicy ze skéra. Unika¢ wdychania par z nagrzanego materiatu. Nie dopuszcza¢ do
kontaktu poszczegodlnych sktadnikéw z kwasami, silnymi utleniaczami, zasadami. Wszyscy pracownicy powinni
byc¢ szczegbdtowo przeszkoleni w zakresie obchodzenia sie z zywicami epoksydowymi i utwardzaczami, odnosnie
istniejacych zagrozen. Nie wolno zleca¢ wykonywania prac przy zywicach alergikom. Nalezy uzywac rekawic
ochronnych i okularéw. Po kazdorazowym kontakcie zywicy ze skérg nalezy my¢ rece wodg z dodatkiem tagod-
nych $rodkéw czyszczacych, nie nalezy uzywac benzenu, toluenu lub czterochlorku wegla. Brak atestu PZH do
bezposredniego kontaktu z zywnoscia.

* Przechowywac w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamknietych opakowaniach z dala od Zrédet ciepta
w temperaturach miedzy +10°C a +25°C. Chronic¢ przed wilgocig i nadmiernym nastonecznieniem.

** Czas wigzania powtoki moze sie rézni¢ w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza, stopnia chtonnosci podtoza
i grubosci powtoki. Po okoto 8 godzinach powierzchniowo suche, petna obciazalnos$¢ po okoto 7 dniach.

¥ Zuzycie materiatu moze sie zwiekszy¢ w zaleznosci od stopnia chtonnosci i chropowatosci podtoza, przeznaczenia, techniki
aplikacji.
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