IMBERAL S100 90B nahne [T

Dwusktadnikowa powtoka polimerowo-bitumiczna marka firmy sievert

Bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, dwusktadnikowa, wypetniona polistryrenem, masa polimerowo-
bitumiczna do wykonywania izolacji wodoszczelnych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

e dwusktadnikowa

e wypetniona polistyrenem

e elastyczna

e mostkujaca rys w podtozu

e gotowa do uzycia

e nie zawiera rozpuszczalnikéw

e przyjazna dla $Srodowiska

e fatwa w obrdébce

e bezzapachowa

e neutralna w stosunku do wéd gruntowych
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Zastosowanie:

e do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

e powierzchnie poziome i pionowe

e do wykonywania grubowarstwowych izolacji przeciwwodnych elementéw budowli stykajacych sie bezposrednio z gruntem

e do izolowania fundamentow, ptyt fundamentowych, scian fundamentowych jak réwniez $cian piwnicznych budynkéw, garazy
podziemnych oraz budowli

¢ do wykonywania izolacji balkonéw oraz taraséw

¢ do wykonywania powtok izolacyjnych od strony naporu wody

¢ na wszystkie podtoza mineralne

¢ do wykonywania poziomych, przeciwwilgociowych izolacji podposadzkowych

Jakosé i niezawodnosé:

e klasa produktu PMBC-CB2-W2A-C2A wg EN 15814
e pod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luzne czesci niezwigzane
z podtozem oraz stare powtoki bitumiczne na bazie rozpuszczalnikdw nalezy usung¢. Nastepnie wykonaé wyoblenia tzw. fasety na potgczeniu
$cian z tawami fundamentowymi. Fasety wykona¢ z cementowej zaprawy Z 01, promien fasety ok. 5 cm. Ostre krawedzie nalezy sfazowaé.
Rysy, ubytki w podtozu oraz raki wieksze od 5 mm wypetni¢ zaprawg cementowg Z 01.

Przed aplikacjg Imberal S100 podtoze nalezy zagruntowac roztworem wodnym 1 : 10 preparatu Imberal BES 10 lub preparatem Imberal Aquarol.
Srodek gruntujgcy mozna naniesé recznie lub natryskiem. Po wyschnieciu powtoki gruntujacej zaleca sie wykonanie szpachlowania podtoza za
pomoca masy Imberal S100. Szpachlowanie wykonaé za pomoca pacy metalowej, tak aby masa bitumiczna wypetnita wszelkie nieréwnosci,
raki oraz ubytki w podtozu mniejsze od 5 mm.

Aplikacja:

Produkt sktada sie dwoch sktadnikéw - sypkiego oraz ptynnego. Komponent sypki wsypaé do pojemnika z masg bitumiczng nastepnie starannie
wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej masy. Mase bitumiczng Imberal S100 nanies¢ recznie za pomoca pacy
metalowej lub metodg natrysku. Mase Imberal S100 rozprowadzi¢ warstwa o rdwnomiernej grubosci na uszczelnianym podtozu.

Szpachlowanie podtoza: zuzycie ok. 1-2 1/m?2

Izolacja przeciwwilgociowa:

Mase bitumiczna Imberal S100 naktada¢ zawsze w dwdch cyklach roboczych. Drugg warstwe naktadaé po wyschnieciu pierwszej warstwy.
Minimalna grubosc¢ wilgotnej powtoki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3,6 mm co daje grubosc¢ ok. 3,0 mm powtoki po wyschnieciu.
Zuzycie ok. 3,3 I/m2.

Izolacja przeciw wodzie nie wywierajacej cisnienia:

W przypadku wody nie wywierajgcej ci$nienie, mase Imberal S100 nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubosc¢ pierwszej warstwy wynosi
3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, nanies¢ druga warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubo$é¢ drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm.
Minimalna tgczna grubos$é powtoki wynosi ok. 4,8 mm (powtoka wilgotna) co daje grubosé ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu. Zuzycie ok. 4,4
I/m2.

Izolacja przeciw wodzie wywierajacej ci$nienie:

W przypadku wody wywierajacej ci$nienie, mase Imberal S100 nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm,
nastepnie zaleca sie wtopi¢ w nig siatke z widkna szklanego QMS 160. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, nanie$¢ druga warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubo$¢ drugiej warstwy wynosi ok. 2 mm. Minimalna taczna grubo$¢ powtoki wynosi ok. 4,8 mm (powtoka wilgotna)
co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu. Zuzycie ok. 4,4 I/m2.
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Swiezg powtoke izolacyjng Imberal S100 nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, porywisty
wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej Imberal S100 zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci
powietrza, wynosi $rednio ok. 2 dni. Po catkowitym wyschnieciu powtoki Imberal S100, w celu ochrony izolacji przed uszkodzeniem
mechanicznym podczas zasypywania wykopéw, powtoke zabezpieczyé¢ ptytami ochronnymi. Ptyty ochronne klei¢ punktowo do wyschnie tej
powtoki izolacyjnej przy uzyciu masy bitumicznej Imberal S100 zuzycie ok. 2,0 kg/Tm?.

Zuzycie:

Gruntowanie:

- Imberal Aquarol: ok. 0,15 kg/m? lub Imberal BES 10: ok. 0,03 I/m?

Szpachlowanie podtoza:

- beton: ok. 1 1/m?

- mur ceglany: ok. T — 2 I/m?

Powloka izolacyjna:

- wilgo¢ gruntowa: 3,3 I/m? masy Imberal S100, grubo$¢ powtoki po wyschnieciu ok. 3,0 mm

- woda nie wywierajaca cisnienia: 4,4 I/m? masy Imberal S100, grubo$¢ powtoki po wyschnieciu ok. 4,0 mm
- woda wywierajaca ci$nienie: 4,4 1/m?2 masy Imberal S100, grubo$¢ powtoki po wyschnieciu ok. 4,0 mm

Profesjonalny system:

Gruntowanie: Imberal Aquarol lub Imberal BES 10
Izolacja przeciwwodna: Imberal S100

Temperatura stosowania:

Prace prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +35°C.

Czyszczenie narzedzi:

Natychmiast po uzyciu my¢ czystg woda.

Przechowywanie:

Przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu. Chroni¢ przed mrozem. Czas magazynowania: 9 miesiecy od daty produkcji.

Opakowanie:

Wiadro 30 |

Bezpieczenstwo:

Przestrzegac ogolnie przyjetych zasad BHP. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

Opisane wyzej wtasciwosci materiatu oparte sg na wieloletnim do$wiadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wptywu na
niewtasciwe uzycie materiatu. W przypadkach powierzchni watpliwych nalezy wykona¢ testy zastosowania i doktadnie sprawdzi¢ jakos$¢ proby
lub zasiegna¢ porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu.

Dane techniczne:

temperatura obrébki: +5°C do +35°C

ciezar objetosciowy ok. 0,75 kg/I

czas zuzycia: >1h

temperatura mieknienia (P i K) >100°C

wydtuzenie przy zerwaniu ok. 130 %

maksymalna wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 0,25 N/mm?

mostkowanie rys bez wktadki tkaninowej >2 mm w temp. +4 °C

wodoszczelno$é wg EN 15814 > 0,75 bar

proces catkowitego zwigzania i mozliwos$¢ petnego obcigzenia po 2 dniach (przy 20 °C i 60 % wilgotnosci wzglednej
powietrza)
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zuzycie:

szpachlowanie podtoza ok.1-21/m2

powtoka izolacyjna:

- wilgo¢ gruntowa: ok. 3,3 1/m2, grubos¢ suchej powtoki ok. 3,0 mm

- woda nie wywierajaca cisnienia: ok. 4,4 1/m2, grubos¢ suchej powtoki ok. 4,0 mm

- woda wywierajgca cisnienie: ok. 4,41 /m?, grubosc¢ suchej powtoki ok. 4,0 mm

magazynowanie: w suchym chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed mrozem, 9
miesiecy od daty produkcji

opakowanie: wiadro 30l

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 60 % wilgotnosci wzglednej powietrza.

Stan: luty 2023
Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji technicznej, tracg waznosé instrukcje
poprzednie

DYSTRYBUTORW POLSCE MAXFLOOR Spélka 2 0..
ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie tel.

12 378 40 00, tel. kom. 736 861 940
M AX F LOO R biuro@maxfloor.pl; www.maxfloor.pl
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